
样品名称 商  标

型号规格

批号/款号/货号

生产单位

委托单位

以上为客户认定信息

检测类别 样品数量

产品等级 安全类别

送检日期 检测日期

检测依据

检验结论

报告批准:

检测单位（盖章） 

签发日期:

名称

地址

柔丝棉面料 /

/

/

重庆均奥科技有限公司

重庆市南岸区茶园通江大道198号

/

委托检验 面料0.5米×1块

/ B类

2023年07月14日 2023年07月14日

     GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

     检测结果请见下页。

2023年07月14日
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检测结果（白色）

序号 检测项目及检测方法 单位 技术要求 检测结果 单项判定

1
克重
GB/T 4669-2008

g/㎡ / 136 /

2
起毛起球(马丁代尔法)
GB/T 4802.2-2008(2000次)

级 / 4 /

3
甲醛含量
GB/T 2912.1-2009

mg/kg ≤75 未检出* 符合

4
pH值
GB/T 7573-2009

/ 4.0～8.5 7.7 符合

备注
1、“*”表明甲醛含量＜20mg/kg。
2、pH值萃取介质：氯化钾溶液。

样品图片

（以下空白）

声明：本机构不对客户提供的样品信息的真实性负责，仅对来样负责。检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明

的除外）。报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。报告无本机构检验检测专用章或公章无效。

报告无批准人签名无效。报告涂改无效。
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